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Nahradenie predchadzajucich noriem
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Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skigobnictvo SR, 2014
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Narodny predhovor

Obrazky v tejto norme su prevzaté z elektronickych podkladov dodanych z CEN, © 2014 CEN, ref. .
EN 13252: 2014.

Téato norma obsahuje 7 nadrodnych pozndmok, ktoré maju informativny charakter.

Citované normy

EN 12224 zavedena v STN EN 12224: 2002 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Zistovanie
odolnosti proti vplyvom poveternosti (80 6138)

EN 12226 zavedena v STN EN 12226: 2012 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. VSeobecné skus-
ky na vyhodnotenie po skukach trvanlivosti (80 6136)

EN 12447 zavedena v STN EN 12447: 2003 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. SkuSobna me-
téda na zistovanie odolnosti proti hydrolyze vo vode (80 6141)

EN ISO 1043-1 zavedena v STN EN ISO 1043-1: 2012 Plasty. Symboly a skratky. Cast 1: Zakladné po-
lyméry a ich Specialne vlastnosti (ISO 1043-1: 2011) (64 0003)

EN ISO 9862 zavedena v STN EN ISO 9862: 2005 Geosyntetika. Odber a priprava skisobnych vzoriek
(1SO 9862: 2005) (80 6121)

EN ISO 10318 zavedena v STN EN ISO 10318: 2006 Geosyntetika. Terminy a definicie (ISO 10318: 2005)
(80 6100)

EN ISO 10319 zavedena v STN EN ISO 10319: 2009 Geosyntetika. Tahova skuska pevnosti Sirokej vzor-
ky (ISO 10319: 2008) (80 6124)

EN ISO 10320 zavedena v STN EN ISO 10320: 2001 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Identi-
fikacia (ISO 10320: 1999) (80 6120)

EN ISO 10321 zavedena v STN EN ISO 10321: 2008 Geosyntetika. Tahova skugka pevnosti spojov/vov
metddou Strip na Sirokych vzorkach (ISO 10321: 2008) (80 6125)

EN ISO 10722 zavedena v STN EN ISO 10722: 2007 Geosyntetika. Postupy indexovych skuSok na vy-
hodnotenie mechanického poskodenia pri opakovanom zatazeni. PoSkodenie sposobené zrnitym mate-
rialom (ISO 10722: 2007) (80 6146)

EN ISO 11058 zavedena v STN EN ISO 11058: 2010 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Stano-
venie priepustnosti vody kolmo na rovinu bez zatazenia (ISO 11058: 2010) (80 6131)

EN ISO 12236: zavedena v STN EN ISO 12236: 2007 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Skus-
ka pretlacanim valcovym raznikom (skuska CBR) (ISO 12236: 2006) (80 6126)

EN ISO 12956 zavedend v STN EN ISO 12956: 2010 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Zisto-
vanie charakteristickej velkosti otvorov (ISO 12956: 2010) (80 6134)

EN ISO 12957-1 zavedena v STN EN ISO 12957-1: 2005 Geosyntetika. Zistovanie trecich vlastnosti.
Cast 1: Priama Smykova skuska (ISO 12957-1: 2005) (80 6192)

EN ISO 12957-2 zavedena v STN EN ISO 12957-2: 2005 Geosyntetika. Zistovanie trecich vlastnosti.
Cast 2: Skiska na naklonenej rovine (ISO 12957-2: 2005) (80 6192)

EN ISO 12958 zavedena v STN EN ISO 12958: 2010 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Stano-
venie prietokovej kapacity vody v rovine vyrobku (ISO 12958: 2010) (80 6133)

EN ISO 13426-1 zavedena v STN EN ISO 13426-1: 2003 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky.
Pevnost vnutornych Strukturalnych spojov. Cast 1: Geobunky (ISO 13426-1: 2003) (80 6181)

EN ISO 13426-2 zavedena v STN EN ISO 13426-2: 2005 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky.
Pevnost vnutornych Strukturalnych spojov. Cast 2: Geokompozity (ISO 13426-2: 2005) (80 6192)

EN ISO 13433 zavedena v STN EN ISO 13433: 2007 Geosyntetika. SkuSka dynamickym prerazenim
(skuska padajicim kuzelom) (ISO 13433: 2006) (80 6142)

EN ISO 13438 zavedena v STN EN ISO 13438: 2005 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Sku-
Sobna metdda na zistovanie odolnosti proti oxidacii (ISO 13438: 2004) (80 6140)
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EN ISO 25619-1 zavedena v STN EN ISO 25619-1: 2009 Geosyntetika. Zistovanie tlakoveho plastickeho
teCenia. Cast' 1: Tlakové plastické teCenie (ISO 25619-1: 2008) (80 6127)

EN ISO 25619-2 zavedena v STN EN ISO 25619-2: 2009 Geosyntetika. Zistovanie tlakoveho plastickeho
teCenia. Cast 2: Zistovanie spravania pri kratkodobom stlaceni (ISO 25619-2) (80 6127)

ISO 10390 zavedena v STN ISO 10390: 2005 Kvalita pddy. Stanovenie pH (46 5256)
ASTM D7409 - 07e1 dosial nezavedena
ASTM D4603 - 03(2011)e1 dosial nezavedena

Suvisiace pravne predpisy

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady €. 305/2011 z 9. marca 2011 (OJ L 88 zo 4. 4. 2011), ktorym
sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje
smernica Rady 89/106/EHS;

zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

zakon &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

vyhlaska Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju skupi-
ny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek
zhody.

Vypracovanie normy
Spracovatel: SUDOP Kosice, a. s., Ing. Viktor Téth
Technicka komisia: TK 14 Geotechnika
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Predhovor

Tento dokument (EN 13252: 2014) vypracovala technicka komisia CEN/TC 189 Geosyntetika, ktorej sek-
retariat je v NBN.

Tejto eurdpskej norme sa musi priznat postavenie narodnej normy bud vydanim identického textu, alebo
oznamenim najneskorsie do jula 2014 a narodné normy, ktoré su s fiou v rozpore, musia sa zrusit najne-
skorSie do januara 2016.

Upozorfiuje sa na moznost, ze niektoré Casti tohto dokumentu mézu byt predmetom patentovych prav.
CEN [a/alebo CENELEC] nezodpovedaju za identifikaciu ktoréhokolvek alebo vSetkych takychto patento-
vych prav.

Tento dokument nahradza EN 13252: 2000.

Priloha D poskytuje detaily vyznamnych technickych zmien medzi touto eurépskou normou a pred-
chadzajucim vydanim.

Tento dokument vypracoval CEN na zaklade mandatu, ktory mu udelili Europska komisia a Eurdpske
zdruzenie volného obchodu a tato eurépska norma podporuje spinenie zakladnych poziadaviek Nariade-
nia (EU) ¢. 305/2011.

Vztah k Nariadeniu (EU) &. 305/2011 sa uvadza v informativnej prilohe ZA, ktora je neoddelitelnou su-
Castou tohto dokumentu.

V sulade s vnutornymi predpismi CEN-CENELEC su tuto eurépsku normu povinné prevziat narodné
normalizacné organizacie tychto krajin: Belgicka, Bulharska, Byvalej juhoslovanskej republiky Mace-
doénsko, Cypru, Ceska, Danska, Estonska, Finska, Francuzska, Grécka, Holandska, Chorvatska, irska,
Islandu, Litvy, LotySska, Luxemburska, Madarska, Malty, Nemecka, Norska, Polska, Portugalska, Raku-
ska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstva, Spanielska, Svajciarska, Svédska,
Talianska a Turecka.
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Uvod

Tato eurdpska norma umozriuje vyrobcom popisat na zaklade deklarovanych hodnét podstatné viastnosti
geotextilii a geotextilidam podobnych vyrobkov tykajuce sa zamyslaného pouzitia a v pripade skusok sta-
novit metddy. Obsahuje aj postupy na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov a systém
riadenia vyroby.

Tuto eurépsku normu mézu tiez pouzivat projektanti, koncovi pouzivatelia a dalSie zainteresované strany
ako néstroj na stanovenie podstatnych funkcii a podmienok pouzivania.

Termin ,vyrobok" pouzivany v tejto eurdpskej norme sa vztahuje na geotextilie a geotextilidm podobné
vyrobky.

Téato eurdpska norma je suCastou skupiny noriem, ktoré sa tykaju poziadaviek na geotextilie a geotexti-
liam podobné vyrobky pouzivané pri Specifickych aplikaciach. Priloha C poskytuje navod, ako vybrat
vhodnu normu.

1 Predmet normy

Tato eurdpska norma stanovuje podstatné vlastnosti geotextilii a geotextiliam podobnych vyrobkov pou-
zivanych v odvodnovacich systémoch a vhodné skuSobné metddy na zistovanie tychto vliastnosti.

Zamyslané pouzitie tychto geotextilii alebo geotextilidm podobnych vyrobkov sa tyka plnenia jednej alebo
viacerych tychto funkcii: filtracia, oddelovanie a odvodnenie. Oddelovacia funkcia sa vzdy vyskytne
v spojeni s filtraciou alebo odvodnenim, a preto sa neSpecifikuje samostatne.

Tato eurdpska norma neplati pre geosyntetické zabrany definované v EN ISO 10318.

Téato eurdpska norma umozfiuje posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vyrobku tykajuceho
sa tejto eurdpskej normy a poskytuje systém riadenia vyroby.

Téato eurdpska norma definuje poziadavky s ktorymi sa mbézeme stretnat pri vyrobe a distribucii s ohla-
dom na uvadzanie materidlovych vlastnosti.

POZNAMKA. — Jednotlivé pripady pouzitia mdzu obsahovat poziadavky na doplnkové viastnosti a na pokial mozno norma-
lizované skuSobné metddy, ak su technicky opodstatnené.

Tato eurdpska norma sa mdze pouzit na odvodenie navrhovych hodnét s uvazovanim sucinitefov, ktoré
suvisia s definiciami uvedenymi v EN 1997-1 (Eurokéd 7), napr. sucinitel bezpecnosti.

Ma sa stanovit navrhova zivotnost vyrobku, pretoze jeho funkcia méze byt doCasna, v pripade Ucelovej
konstrukcie, alebo trvala, pocas celej zivotnosti stavby.

2 Normativne odkazy

Nasledujuce dokumenty, celé alebo ich Casti, su v tomto dokumente normativnymi odkazmi a su nevy-
hnutné pri jeho pouzivani. Pri datovanych odkazoch sa pouzije len citované vydanie. Pri nedatovanych
odkazoch sa pouzije posledné vydanie citovaného dokumentu (vratane vSetkych zmien).

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering.
[Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Zistovanie odolnosti proti vplyvom poveternosti.]

EN 12226 Geosynthetics — General tests for evaluation following durability testing. [Geotextilie a geotexti-
liam podobné vyrobky. VSeobecné skusky na vyhodnotenie po skuskach trvanlivosti.]

EN 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resis-
tance to hydrolysis in water. [Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. SkuSobna metdéda na
zistovanie odolnosti proti hydrolyze vo vode.]

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special cha-
racteristics (ISO 1043-1). [Plasty. Symboly a skratky. Cast 1: Zakladné polyméry a ich S$pecialne
vlastnosti (ISO 1043-1).]

EN ISO 9862 Geosynthetics — Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862). [Geosyntetika.
Odber a priprava skusobnych vzoriek (ISO 9862).]
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EN ISO 10318 Geosynthetics — Terms and definitions (ISO 10318). [Geosyntetika. Terminy a definicie
(1ISO 10318).]

EN ISO 10319 Geosynthetics — Wide width tensile test (ISO 10319). [Geosyntetika. Tahova skuska pev-
nosti Sirokej vzorky (ISO 10319).]

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320). [Geotexti-
lie a geotextiliam podobné vyrobky. Identifikacia (ISO 10320).]

EN ISO 10321 Geosynthetics — Tensile test for joints/seams by wide-width strip method (ISO 10321).
[Geosyntetika. Tahova skuska pevnosti spojov/Svov metddou Strip na Sirokych vzorkach (1ISO 10321).]

EN ISO 10722 Geosynthetics — Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under re-
peated loading — Damage caused by granular material (ISO 10722). [Geosyntetika. Postupy indexovych
skusok na vyhodnotenie mechanického poSkodenia pri opakovanom zatazeni. PoSkodenie spdsobené
zrnitym materialom (ISO 10722).]

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of water permeability charac-
teristics normal to the plane, without load (ISO 11058). [Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky.
Stanovenie priepustnosti vody kolmo na rovinu bez zatazenia (ISO 11058).]

EN ISO 12236 Geosynthetics — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236). [Geotextilie a geotextiliam
podobné vyrobky. Skuska pretla¢anim valcovym raznikom (skuska CBR) (ISO 12236).]

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the characteristic opening
size (ISO 12956). [Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Zistovanie charakteristickej velkosti otvo-
rov (1ISO 12956).]

EN ISO 12957-1 Geosynthetics — Determination of friction characteristics — Part 1: Direct shear test
(ISO 12957-1). [Geosyntetika. Zistovanie trecich vlastnosti. Cast 1: Priama $mykova skuska (ISO 12957-1).]

EN ISO 12957-2 Geosynthetics — Determination of friction characteristics — Part 2: Inclined plane test
(ISO 12957-2). [Geosyntetika. Zistovanie trecich vlastnosti. Cast 2: Skudka na naklonenej rovine
(1SO 12957-2).]

EN ISO 12958 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of water flow capacity in their
plane (ISO 12958). [Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Stanovenie prietokovej kapacity vody
v rovine vyrobku (ISO 12958).]

EN ISO 13426-1 Geotextiles and geotextile-related products — Strength of internal structural junctions —
Part 1: Geocells (ISO 13426-1). [Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Pevnost vnuatornych Struk-
turalnych spojov. Cast 1: Geobunky (ISO 13426-1).]

EN ISO 13426-2 Geotextiles and geotextile-related products — Strength of internal structural junctions —
Part 2: Geocomposites (ISO 13426-2). [Geotextilie a geotextiliam podobneé vyrobky. Pevnost vnutornych
Strukturalnych spojov. Cast 2: Geokompozity (ISO 13426-2).]

EN ISO 13433 Geosynthetics — Dynamic perforation test (cone drop test) (ISO 13433). [Geosyntetika.
Skuska dynamickym prerazenim (skuska padajucim kuzelom) (ISO 13433).]

EN ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the
resistance to oxidation (ISO 13438). [Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. SkuSobna metdda na
zistovanie odolnosti proti oxidacii (ISO 13438).]

EN ISO 25619-1 Geosynthetics — Determination of compression behaviour — Part 1. Compressive creep
properties (ISO 25619-1). [Geosyntetika. Zistovanie tlakového plastického tecenia. Cast 1: Tlakové plas-
tické tecenie (ISO 25619-1).]

EN ISO 25619-2 Geosynthetics — Determination of compression behaviour — Part 2: Determination of
short-term compression behaviour (ISO 25619-2). [Geosyntetika. Zistovanie tlakoveho plastického tece-
nia. Cast 2: Zistovanie spravania pri kratkodobom stlaceni (ISO 25619-2).]

ISO 10390 Soil quality — Determination of pH. [Kvalita pédy. Stanovenie pH.]

ASTM D7409 - 07e1 Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Terephtha-
late (PET) Yarns

ASTM D4603 - 03(2011)e1 Standard Test Method for Determining Inherent Viscosity of Poly(Ethylene
Terephthalate) (PET) by Glass Capillary Viscometer
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